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A. Charakteristik 

 

Revier Clausnitz  
 

Lagerstättencharakteristik 

Gänge mit Vererzung der kupferreichen Fazies treten im Südostteil der Freiberger Biotitgneisstruktur 

auf. Lesesteine von Baryt finden sich auf einer Fläche von 20 km² im erweiterten Umfeld des Altberg-

baus. 

Der OWK Freiberger Mulde-1 liegt unterhalb des Bergbaureviers Moldava (CZ) und oberhalb des ei-

gentlichen Bergbaureviers Freiberg (DE) 

 

Betriebszeiten des Bergbaus 

 15. - 16. Jahrhundert 

 Spaterkundung in 1980er Jahren 

 

Geologischer Rahmen 

Biotitgneis 

 

Förderung, Vorräte und Gehalte 

 Abbau von silberhaltigem Kupfererz, keine näheren Angaben verfügbar 

 keine Erzvorräte ausgewiesen 

 
 

Schutzgebiete 

 Naturpark Erzgebirge 

 

Gefährdungspotential für die Wasserqualität  

 geringes Gefährdungspotential durch Haldensickerwässer Bergbaugebiet Clausnitz (Schwer-

metalle) 

 geringes Gefährdungspotential durch austretende Grubenwässer (z.B. Michaelis Stolln Claus-

nitz) (Schwermetalle) 

 Gefährdungspotential des tschechischen Anteils am OWK (Revier Moldava) nicht einschätzbar 
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B. Identifikationsdaten 

 
 

ID 
Halde 

Land Bezeichnung Kreis Objektart Status 
Betriebs-

zeit 
Roh-
stoff 

Position Fläche 
Hö-
he 

Vol-
um-
en 

Petro-
graphie 

Körn-
ung 

Re-
kul-
tiv-
ier-
ung 

Roh-
stoff-
rele-
vante 
Kom
po-

nente 

Poten-
tial für 
Roh-
stoff-

gewin-
nung 

po-
ten-
tielle
Roh-
stoffe 

um-
welt-
rele-
vante 
Kom
po-

nen-
ten 

Um-
welt-
aus-
wir-

kung 

119 DE 
Michaelis 
Stolln 

Mittelsach-
sen 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Ag, Cu 
Halden-
rest 

      

Meta-
morphite, 
Gang-
material 

  Wald   0   
Cu, 
As 

1 

120 DE 
König Salomo 
Kunstschacht 

Mittelsach-
sen 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Ag, Cu Tafelhalde 

      

Meta-
morphite, 
Gang-
material 

Sand, 
Kies, 
Steine 

Wald Cu 1 Cu 
Cu, 
As 

1 

121 DE Stl. Michaelis 
Mittelsach-
sen 

Grobberge-
halde 

auflässig 
15. - 
19.Jh. 

Ag, Cu 
Halden-
rest 

      

Meta-
morphite, 
Gang-
material 

  Wald Cu 1 Cu 
Cu, 
As 

1 
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